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W ramach projektu ADIR w Instytucie Metali Niezelaznych podj¢to probe weryfikacji
wczesniej zaproponowanych technologii hydrometalurgicznego przetwarzania materiatow
zawierajacych cenne metale, tj.: Nd, Ag, Au, platynowce. Materiaty do przeprowadzenia prob
pozyskano z demontazu plytek drukowanych i obwodow ze zuzytych telefonow
komoérkowych, a nastepnie segregacji uzyskanych elementow. Uzyskano w ten sposob trzy
frakcje: neodymowa, tantalowg i metali szlachetnych.

Do prob przerobu hydrometalurgicznego skierowano dwie frakcje: neodymowa
i metali szlachetnych. Badania potwierdzity mozliwo$¢ przerobu, rozmagnesowanej frakcji
neodymowej, przez: roztwarzanie w roztworach kwasu siarkowego(VI) z dodatkiem
nadtlenku wodoru, wytrgcanie z uzyskanego roztworu siarczanu(VI) neodymowo-sodowego,
stanowigcego handlowy koncentrat neodymu.

Natomiast frakcje zawierajaca Ag, Au i platynowce, po wczesniejszym wymrozeniu
w ciektym azocie oraz zmieleniu, poddawano trzyetapowemu procesowi tugowania, kolejno
w kwasie siarkowym(VI) z dodatkiem nadtlenku wodoru, kwasie azotowym(V) oraz
w mieszaninie kwasu chlorowodorowego i kwasu azotowego(V). W wyniku takiego
postgpowania otrzymano: chlorkowy koncentrat srebra, koncentrat zlota i koncentrat
platynowcoéw. Koncowym efektem wykonanych badan sg dwa schematy technologiczne
opisujace mozliwe sposoby przerobu frakcji neodymowej 1 frakcji zawierajacej metale ztoto
i platynowce.
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